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MEDEDEELINGEN VAN HET ALGEMEEN PROEFSTATION DER A.V.R.O.S.











RUBBERSERIE No. 31





OVER HET GROOTE BELANG VAN HET UITSPOELEN VAN





VERSCH BEREIDE SHEETS IN STROOMEND WATER, EN





OVER DE WITTE STREEP, DIE SOMTIJDS OP DE DOOR-





SNEDE VAN SHEETS TE ZIEN IS





door





Ir. Jhr. F. C. van Heurn








 Wanneer de rubberprijzen dalen, verscherpen de blikken van koopers en makelaars. Minimale gebreken in het uiterlijk van rubber, kleine afwijkingen van het normale, waar onder gewone omstandigheden nauwelijks acht op geslagen zou worden, worden nu breed uitgemeten en den planter zwaar aangerekend. Wil deze geen schade lijden dan zal hij zijn activiteit moeten verdubbelen om te zorgen, dat op zijn rubber niets aangemerkt kan worden.

 Een voorbeeld van het bovenstaande moge in het volgende gevonden worden.

 Wanneer men eene verzameling sheet monsters bekijkt, en deze een voor een doorknipt, dan zal men er een aantal vinden, en daaronder meestal de dikkere, die op de doorsnede een witte, althans een licht gekleurde streep vertoonen. Dit verschijnsel is in den rubberhandel lang geen onbekende. Hoewel velen het van weinig beteekenis achtten en het dikwijls over het hoofd gezien werd, omdat bij de beoordeeling lang niet altijd sheets worden doorgesneden, gaf men er zich toch wel rekenschap van, en dit temeer omdat, wanneer het verschijnsel in beduidende mate optreedt, ook de heldere doorzichtigheid er belangrijk door verminderd kan worden.

 Het verschijnsel werd, zooals in den handel meer voorkomt, met allerlei min of meer phantastische namen aangeduid, zooals "immature" of onrijpheid, undercured (onvoldoende bereid) terwijl het ook aan meer ingewijden bekend was, dat men hier te doen had met de aanwezigheid van vocht in de rubber.

 De onstaanswijze van de vochtstreep kan men zich als volgt denken:

 Het droogproces bij sheets verloopt in de rookhuizen.

 De buitenoppervlakken der sheets drogen daarbij het eerst en worden doorzichtig. In het midden blijft een ondoorzichtige, waterhoudende kern langeren tijd achter en de sheets in dat stadium vertoonen dan bij doorknippen in zeer sterke mate de witte streep. Langzamerhand echter diffundeert ook dit water geleidelijk naar buiten en verdampt, totdat in normale gevallen niets meer overblijft. De streep wordt daarbij zwakker en zwakker en verdwijnt eindelijk geheel.

 In de vochtige streep zijn microscopisch geen vochtdruppeltjes waar te nemen.
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